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Lĩnh vực thử nghiệm: Cơ  
Field of testing:              

TT 

Tên sản phẩm,       
vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
/range of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Sản phẩm dệt 
may: vải 

Textile materials: 
Fabric 

Xác định khổ vải 
Determination of width of textile 
fabric 

< 4 metre 
ASTM D 3774:2018 

ISO 22198:2006 

2.  

Sản phẩm dệt 
may: vải, quần 

áo 
Textile materials: 
Fabric, garment 

Xác định biểu đồ dệt, sơ đồ dệt và 
kiểu dệt của vải. 
Presentation of weave diagram & 
plans for drafting, denting & 
lifting 

 ISO 7211-1:1984 

3.  

Xác định mật độ vải trên đơn vị 
chiều dài 
Determination of number of 
threads per unit length 

< 350 Yarns/cm 
ISO 7211-2:1984 

ASTM D 3775:2017 

4.  
Xác định Mật độ vải dệt kim 
Determination of Knitted fabric 
count 

< 350 Yarns/cm 

BS 5441:1998 
Clause 8 & 13 

ASTM D 3887:96 
(2008) Section 12 

5.  

Xác định khối lượng trên đơn vị 
diện tích vải 
Determination of mass per unit 
area (weight) of fabric 

< 750 g/m2 

ISO 3801:1977 
BS 2471:2005 

ASTM 
D3776/D3776M:2020  

6.  

Xác định độ chi số sợi được tách 
rời từ vải. 
Determination of linear density of 
yarn removed from fabric 

 
ISO 7211-5:1984 

ASTM D 1059:2017 

7.  

Xác định độ bền đứt và độ dãn đứt 
Phương pháp strip  
Determination of breaking force 
and elongation 
Strip method 

(0 ~ 2500) N 
ISO 13934-1:2013 

ASTM D 5035:2015 
(Reapproved 2019) 

8.  

Xác định độ bền đứt và độ dãn đứt  
Phương pháp grab  
Determination of breaking force 
and elongation 
Grab method 

(0 ~ 2500) N 
ISO 13934-2:2014 

ASTM D 5034:2017 
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TT 

Tên sản phẩm,       
vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
/range of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

9.  

Sản phẩm dệt 
may: vải, quần 

áo 
Textile materials: 
Fabric, garment 

Xác định độ bền xé rách 
Phương pháp Elmendorf tear. 
Determination of tearing strength 
of fabric by falling pendulum type  
Elmendorf apparatus method 

(0 ~ 128) N 
ISO 13937-1:2000 

ASTM D 1424:2013 
(Reapproved 2019) 

10.  

Xác định độ bền xé rách theo mô 
hình quần tây. 
Phương pháp xé đơn 
Determination of tear force of 
trouser shaped test specimen 
Single tongue tear method 

(0 ~ 2500) N 

ISO 13937-2:2000 
BS EN  

ISO 13937-2:2000 
ASTM D 2261:2017 

11.  

Xác định độ bền xé rách theo mô 
hình cánh. 
Phương pháp xé đơn 
Determination of tear force wing-
shaped test specimen 
Single tear method 

(0 ~ 2500) N 
ISO 13937-3:2000 

BS EN  
ISO 13937-3:2000 

12.  

Xác định độ bền xé rách theo 
Phương pháp xé đôi 
Determination of tear force. 
Double tear method 

(0 ~ 2500) N 
ISO 13937-4:2000 

BS EN  
ISO 13937-4:2000 

13.  

Xác định lực tối đa làm đứt đường 
may 
Determination of maximum force 
to seam rupture 

 
(0 ~ 2500) N 

ISO 13935-1:2014 
BS EN  

ISO 13935-1&2: 
2014 

ISO 13935-2:2014 
ASTM  

D1683/D1683M-17 
(2018) 

14.  

Xác định độ dạt sợi đường may 
trên vải 
Determination of the slippage 
resistance of yarns at a seam in 
woven fabrics 

(0 ~ 2500) N 

ISO 13936-1:2004 
BS EN  

ISO 13936-1:2004 
ISO 13936-2:2004 

BS EN  
ISO 13936-2:2004 
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TT 

Tên sản phẩm,       
vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
/range of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

15.  
Sợi, chỉ 

Yarns, threads 

Xác định độ bền đứt và 
độ giãn đứt sợi đơn 
Phương pháp kéo sợi đơn 
Determination of Single Thread 
Strength 
Single-Strand Method  

(0 ~ 2500) N 
ASTM 

D2256/D2256M-10 
(Reapproved 2015)  

16.  

Sản phẩm dệt 
may: vải, quần 

áo 
Textile materials: 
Fabric, garment 

Xác định độ bền nén thủng vải 
Phương pháp nổ màng. 
Determination of Bursting strength 
Diaphragm bursting strength 
tester method (Hydraulic method) 

(0 ~ 200) Psi 
ISO 13938-1:1999 

ASTM  
D3786/D3786M:2018 

17.  

Xác định độ căng, độ dãn và tính 
co dãn của vải 
Determination of tension, 
elongation and stretch properties. 

Đến/to 100 % 

DIN EN  
14704-1:2005 

ASTM D 4964:96 
(Reapproved 2020) 
ASTM D 3107:07 
(Reapproved 2019) 

(Woven) 
ASTM D 2594: 2020 

(Knitted) 

18.  
Xác định độ đàn hồi của vải 
Determination of the 
elasticity of fabrics 

Đến/to 100 % 
ISO 20932-1:2018 

method B 
ISO 20932-3:2018 

19.  

Xác định khả năng chống lại mài 
mòn 
Phương pháp Martindale 
Determination of abrasion 
resistance 
Martindale abrasion tester method 

 
ISO  

12947-1/2/3/4:2016 
ASTM D 4966:2016 

20.  

Xác định xu hướng vón bề mặt của 
vải 
Phương pháp thùng ICI pilling. 
Determination of fabric propensity 
to surface fuzzing and to pilling.  
Pilling box method. 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 12945-1:2000 
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TT 

Tên sản phẩm,       
vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
/range of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

21.  

Sản phẩm dệt 
may: vải, quần 

áo 
Textile materials: 
Fabric, garment 

Xác định độ sần sùi và các 
thay đổi bề mặt liên quan 
Phương pháp sử dụng 
máy Martindale 
Determinnation of pilling 
resistance and other related 
surface changes 
Martindale tester 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 12945-2:2000 
ASTM  

D4970/D4970M:2016  

22.  

Xác định độ sần sùi và những 
thay đổi khác trên bề mặt 
Thử nghiệm Random Tumble 
Pilling 
Determination of pilling 
resistance and other related 
surface changes of textile 
fabrics 
Random tumble pilling tester 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ASTM  
D3512/D3512M:2016 

23.  

Xác định khả năng kháng nước 
Phương pháp phun tia 
Determination of Water repellency 
Spray test 

Cấp 
(ISO 1 ~ 5 

hoặc AATCC 
0 ~ 100) 
Rating 

(ISO 1 ~ 5 / 
AATCC 0~100) 

ISO 4920:2012 
AATCC 22-2017 

24.  
Xác định mức độ hút nước 
Determination of Absorbancy 

(0 ~ 30)’ AATCC 79-2018 

25.  

Xác định độ mao dẫn 
Phương thẳng đứng 
Determination of Vertical Wicking 
Bổ sung tiếng anh 

(0 ~ 30)’ AATCC TM 197-
2011e2 (2018)e   

26.  

Đánh giá sự hấp thụ và khô nhanh 
Phương pháp thử nghiệm kết hợp 
Evaluation of Absorption and 
Quick drying. 
Combination Test method 

 GB/T 21655.1-2008  
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TT 

Tên sản phẩm,       
vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
/range of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

27.  

Sản phẩm dệt 
may: vải, quần 

áo 
Textile materials: 
Fabric, garment 

Xác định sự thay đổi kích thước 
sau giặt 
Determination of Dimensional 
Stability to Washing 

< 100% 

ISO 6330:2012 
ISO 3759:2011 
ISO 5077:2007 

AATCC 135:2018 
AATCC 150:2018 

28.  

Kết quả độ vặn xoắn của vải và 
sản phẩm may sau quá trình giặt 
máy thông thường. 
Skewness change in fabric and 
garment twist resulting from 
automatic home laundering 

< 100% 

ISO  
16322-1/2/3:2005 
AATCC 179:2019 
AATCC 207:2019 

29.  

Đánh giá độ phẳng bề mặt vải sau 
nhiều lần giặt 
Evaluation of Smoothness 
appearance of fabrics after 
repeated home laundering 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 7768:2009 
AATCC 124:2018 

30.  

Xác định mức độ giữ nếp (gấp) 
trên vải sau nhiều lần giặt. 
Retention of creases in fabrics 
after repeated home laundering 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 7769:2009 
AATCC 88C:2018 

31.  

Đánh giá độ phẳng đường may sau 
nhiều lần giặt. 
Evaluation of Smoothness of seams 
in fabric after repeated home 
laundering 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 7770:2009 
AATCC 88B:2018 

32.  

Đánh giá ngoại quan của hàng may 
mặc và các sản phẩm may khác 
sau nhiều lần giặt 
Evaluation of Appearance of 
apparel and other textile end 
product after repeated home 
laundering 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 15487:2018 
AATCC 143:2018 
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TT 

Tên sản phẩm,       
vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
/range of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

33.  

Sản phẩm dệt 
may: sợi, vải, 

quần áo và phụ 
kiện 

Textile materials: 
yarn, fabric, 
garment and 
accessories 

Xác định độ bền màu giặt gia dụng 
Determination of Colour fastness 
to domestic and commercial 
laundering 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 105 C06:2010 
AATCC 61:2013 
(reapproved 2020) 

34.  

Đánh giá độ bền màu giặt gia dụng 
Evaluation of Colour fastness to 
domestic and commercial 
laundering  

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 105 C08:2010 
DIN EN  

ISO 105 C08:2010 
ISO 105 C09:2001 
ISO 105 C10:2006 

BS EN  
ISO 105 C10:2007 

35.  
Xác định độ bền màu giặt khô 
Determination of Colour fastness 
to dry cleaning 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 105 D01:2010 
AATCC 132:2013 

36.  
Xác định độ bền màu ma sát 
Determination of Colour fastness 
to rubbing or crocking 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 105 X12:2016 
BS EN  

ISO 105 X12:2016 
AATCC 8:2016 

37.  
Xác định độ bền màu mồ hôi 
Determination  of Colour fastness 
to perspiration 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 105 E04:2013 
AATCC 15:2013 

38.  

Xác định độ bền màu đối với môi 
trường nước 
Detetmination of Colour fastness 
to water 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 105 E01:2013 
AATCC 107:2013 

39.  
Xác định độ bền màu ánh sáng 
Determination of Color fastness to 
Light 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

AATCC 16.3:2020 
BS EN  

ISO 105 B02:2014 
GB/T 8427-3:2008 

40.  

Đánh giá độ bền màu chất tẩy 
không chứa chlorine 
Evaluation of Colour fastness to 
powdered non-chlorine bleach 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 105 C09:2001 
AATCC 172:2016 

41.  

Đánh giá độ bền màu trong chất 
tẩy Hypoclorite 
Evaluation of Colour fastness to 
sodium hypoclorite bleach in home 
laundering 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 105-N01:1993 
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TT 

Tên sản phẩm,       
vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
/range of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

42.  

Sản phẩm dệt 
may: sợi, vải, 

quần áo và phụ 
kiện 

Textile materials: 
yarn, fabric, 
garment and 
accessories 

Xác định Độ bền màu với nước 
chứa clo (nước hồ bơi) 
Determination of Colour fastness 
to chlorinated water (swimming-
pool water) 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 105 E03:2010 

43.  

Xác định Độ bền màu trong nước 
biển 
Determination of Colour fastness 
to sea water. 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 105 E02:2013 
BS EN  

ISO 105 E02:2013 
AATCC 106:2013 

44.  

Xác định Độ bền màu: sự dịch 
chuyển màu nhuộm trong bảo 
quản; từ vải sang vải. 
Determination of Colour fastnes: 
Dye transfer in storage; Fabric to 
Fabric 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

AATCC 163:2013 
(reapproved 2020) 

45.  

Đánh giá độ chuyển đổi sang 
màu vàng phenolic 
Assessment of the potential to 
phenolic yellowing of material 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 105 X18:2007 

46.  
Đánh giá Độ bền màu đối với nhiệt 
Assessment of Colour fastness to 
heat: Hot pressing 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 105 X11:1994 
AATCC 133:2020 

47.  

Đánh giá Độ bền màu đối với gia 
nhiệt 
Assessment of Colour fastness to 
Dry Heat  

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

ISO 105 P01:1993 
BS EN  

ISO P01:1995 
DIN EN  

ISO P01:1995 

48.  

Đánh giá Độ bền màu đối với nước 
dãi và mồ hôi 
Assessment of Colour fastness to 
saliva and perspiration 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

DIN 53160-1:2010 

49.  
Đánh giá Độ bền màu mồ hôi  
Assessment of Colour fastness to 
perspiration 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 DIN 53160-2:2010 

50.  
Thử nghiệm độ bền màu với 
quá trình giặt 
Colour fastness to washing test 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 GB/T 3921:2008 
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TT 

Tên sản phẩm,       
vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
/range of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

51.  

Sản phẩm dệt 
may: sợi, vải, 

quần áo và phụ 
kiện 

Textile materials: 
yarn, fabric, 
garment and 
accessories 

Thử nghiệm độ bền màu với 
nước 
Colour fastness to water test 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

GB/T 5713:2013 

52.  
Thử nghiệm độ bền màu với 
mồ hôi 
Colour fastness to perspiration test 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

GB/T 3922:2013 

53.  
Thử nghiệm độ bền màu với 
ma sát 
Colour fastness to rubbing test 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

GB/T 3920:2008 

54.  
Thử nghiệm độ bền màu với 
nưóc bọt 
Colour fastness to saliva test 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

GB/T 18886:2002 

55.  

Thử nghiệm độ bền màu với 
Ozone trong khí quyển với độ ẩm 
thấp 
Color fastness to Ozone in the 
Atmosphere under Low Humidities 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

AATCC 109-2011 
(2016)e  

56.  

Xác định độ bền màu đối với khói 
khí cháy 
Determination of Color fastness to 
Burnt Gas Fumes 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

AATCC  
TM23-2015e  

(Reapproved 2020)  

57.  

Xác định độ bền màu của vải 
nhuộm đối với thăng hoa trong quá 
trình lưu kho 
Determination of Color fastness to 
sublimation in storage 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

JIS L0854-2013  

58.  

Xác định độ bền màu của thuốc 
nhuộm và mực in bị thăng hoa 
trong quá trình lưu kho 
Determination of color fastness of 
dyeings and prints to sublimation 
in storage 

Cấp 1 ~ 5 
Grade 1 ~ 5 

DIN 54056-2017  

59.  

Sản phẩm dệt 
may: vải, quần 

áo 
Textile materials: 
Fabric, garment 

Đánh giá khả năng cháy của vật 
liệu dệt 
Assessment of Flammability of 
clothing textiles 

Class 1 ~ 3 US CPSC 16 CFR 
Part 1610 
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60.  

Sản phẩm dệt 
may và da giày: 

vải, quần áo, giày 
dép 

Textile materials: 
Fabric, garment, 

footwear  

Thử nghiệm lực kéo đứt 
Test method for simulating use and 
abuse 

 

ASTM F 963:2017 
Section 8.8 & 8.9 

16 CFR Part 
1500.50/51/52/53 

EN 71-1:2014 + A1: 
2018, Clause 8.3 & 

8.4 

61.  
Xác định điểm nhọn  
Determination of a sharp point 

 

ASTM F 963:2017 
Section 4.9 

16 CFR 1500.48 
EN 71-1:2014 + A1: 
2018, Clause 8.12 

62.  
Xác định cạnh sắc.  
Determination of a sharp metal or 
glass edge 

 

ASTM F 963:2017 
Section 4.7 

16 CFR 1500.49 
EN 71-1:2014 + A1: 
2018, Clause 8.11 

63.  

Xác định vật thể nhỏ trên sản 
phẩm/ qui định về vật thể nhỏ. 
Determination of small part on 
procducts/ Small parts regulation 

 

ASTM F 963:2017 
Section 4.6 

16 CFR 1501 
EN 71-1:2014 + A1: 

2018, Clause 8.2 

64.  
Phụ kiện ngành 

dệt may: dây kéo  
Textile 

accessories: 
zippers 

Xác định độ bền cho dây khóa kéo 
Determination of Strength tests for 
Zipper 

Đến/to 250 kgf 

ASTM D 2061:2013 
BS 3084-2006 

(Excluding 
reciprocating test) 

EN 16732:2015 
(Excluding 

reciprocating test) 

65.  
Xác định lực đóng mở 
Determination of Operability 

Đến/to 250 kgf ASTM D 2062:03 
(2014) 

66.  

Phụ kiện ngành 
dệt may 
Textile 

accessories 

Xác định khả năng đóng mở của 
cúc bấm 
Determination of resistance to 
unsnapping of snap fasteners 

Đến/to 250 kgf ASTM D 4846:2016 
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67.  

Sản phẩm dệt 
may: sợi, vải, 

quần áo 
Textile materials: 

Yarn, fabric, 
garment 

Phân tích định tính và định lượng 
thành phần sợi bằng kính hiển vi 
và hóa chất 
Fiber Analysis: Qualitative and 
Quantitative with microscope and 
chemical 

Đến/to 100 % 

AATCC 20:2018 & 
AATCC 20A:2020 

ASTM D 276:2012 & 
ASTM D 629:2015 

68.  

Sản phẩm dệt 
may: sợi, vải, 

quần áo 
Textile materials: 

yarn, fabric, 
garment 

Phân tích định lượng thành phần 
sợi Acetate và sợi khác 
Phương pháp aceton. 
Quantitative chemical analysis: 
Mixtures of acetate and certain 
other fibers 
Method using acetone 

Đến/to 100 % 
ISO 1833-1/2/3:2019 

GB/T  
2910-1/2/3:2009 

69.  

Phân tích định lượng thành phần 
sợi Protein và sợi khác 
Phương pháp Hypochlorite. 
Quantitative chemical analysis: 
Mixtures of certain Protein Fibres 
and Certain Other Fibres 
Method using Hypochlorite 

Đến/to 100 % 
ISO 1833-1/2/4:2017 

GB/T  
2910-1/2/4:2009 

70.  

Phân tích định lượng thành phần 
sợi Visco, cupro hoặc modal và sợi 
cotton 
Phương pháp dùng Natri zincate 
Quantitative chemical analysis: 
Mixtures of viscose, cupro or 
modal and cotton fibres 
Method using sodium zincate 

Đến/to 100 % 
ISO 1833-1/2/5:2006 

GB/T  
2910-1/2/5:2009 

71.  

Phân tích định lượng thành phần 
sợi Visco, cupro hoặc modal và sợi 
cotton 
Phương pháp axit formic và Zinc 
Chloride 
Quantitative chemical analysis: 
Mixtures of viscose or Certain 
Types of Cupro or Modal or 
Lyocell and Cotton Fibres  
Method Using Formic Acid and 
Zinc Chloride 

Đến/to 100 % 
ISO 1833-1/2/6:2006 

GB/T  
2910-1/2/6: 2009 
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72.  

Sản phẩm dệt 
may: sợi, vải, 

quần áo 
Textile materials: 

Yarn, fabric, 
garment 

Phân tích định lượng thành phần 
sợi nylon và sợi khác 
Phương pháp axit formic 
Quantitative chemical analysis: 
Mixtures of polyamide and certain 
other fibers  
Method using formic acid 

Đến/to 100 % 
ISO 1833-1/2/7:2017 

GB/T  
2910-1/2/7:2009 

73.  

Phân tích định lượng thành phần 
sợi Acetate và Triacetate 
Phương pháp acetone 
Quantitative chemical analysis: 
Mixtures of Acetate and Triacetate 
fibres 
Method using acetone 

Đến/to 100 % 
ISO 1833-1/2/8:2006 

GB/T  
2910-1/2/8:2009 

74.  

Phân tích định lượng thành phần 
sợi Cellulose và Polyester 
Phương pháp axit sunfuric 
Quantitative chemical analysis: 
Mixtures of cellulose and polyester 
fibers. 
Method using sulfuric acid 

Đến/to 100 % 

ISO  
1833-1/2/11:2017 

GB/T  
2910-1/2/11:2009 

75.  

Phân tích định lượng thành phần 
sợi Acrylic, Certain Modacrylics, 
Certain Chlorofibres, Certain 
Elastanes và sợi khác 
Phương pháp Dimethylformamide  
Quantitative chemical analysis: 
Mixtures of Acrylic, Certain 
Modacrylics, Certain 
Chlorofibres, Certain Elastanes 
and Certain Other fibres 
Method using Dimethylformide 

đến/to 100 % 

ISO  
1833-1/2/12:2019 

GB/T  
2910-1/2/12:2009 

76.  

Phân tích định lượng thành phần 
sợi Polypropylene và sợi khác theo 
phương pháp Xylene 
Quantitative chemical analysis: 
Mixtures of Polypropylene Fibres 
and Certain Other Fibres (Method 
using Xylene) 

đến/to 100 % 

ISO  
1833-1/2/16:2019 

GB/T  
2910-1/2/16:2009 
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77.  

Sản phẩm dệt 
may: sợi, vải, 

quần áo 
Textile materials: 

Yarn, fabric, 
garment 

Phân tích định lượng thành phần 
sợi Silk và sợi Wool hoặc Hair 
Phương pháp axit sulfuric 
Quantitative chemical analysis: 
Mixtures of Silk and Wool or Hair 
Method using Sulfuric Acid 

đến/to 100 % 

ISO  
1833-1/2/18:2019 

GB/T  
2910-1/2/18:2009 

78.  

Phân tích định lượng thành phần 
sợi Elastane và sợi khác 
Phương pháp Dimethylacetamide 
Quantitative chemical analysis: 
Mixtures of Elastanes and Certain 
Other fibres 
Method using Dimethylacetamide 

đến/to 100 % 

ISO  
1833-1/2/20:2018 

GB/T  
2910-1/2/20:2009 

79.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu da 

Footwear 
products: Leather 

Xác định Độ dày 
Determination of Thickness 

(0,1 ~ 8) mm 
ASTM D 1813:2017 

ISO 2589:2016 

80.  
Xác định Độ dày 
Determination of Thickness 

(0,1 ~ 8) mm  SATRA TM 1:2013 

81.  Xác định Độ bền xé rách 
Phương pháp Trouser tear 
Determination of Tear Strength 
Trouser tear method 

(2 ~ 2000) N ISO 3377-1:2011 

82.  (2 ~ 2000) N ASTM D 4704:2017 

83.  
Sản phẩm da 

giày: vật liệu mũ 
giày, lót giày và 

lót đế  
Footwear 

products: uppers, 
lining and insocks 

materials  

Xác định Độ bền xé rách 
Phương pháp Trouser tear 
Determination of Tear Strength 
Trouser tear method 

(2 ~ 2000) N SATRA TM 30:2017 

84.  

Xác định Độ bền xé rách 
Phương pháp Trouser tear 
Determination of Tear Strength 
Trouser tear method 

(2 ~ 2000) N 
ISO 17696:2004 

BS EN 13571:2002 

85.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu da 

Footwear 
products: Leather 

Xác định Độ bền xé rách 
Phương pháp Double edge tear  
Determination of Tear Strength  
Double edge tear method 

(2 ~ 2000) N 

ASTM D 2212:2015 
ISO 3377-2:2016 
ISO 20344:2011 

(Section 6.3) 
SATRA  

TM 162:2017 
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86.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu da 

Footwear 
products: Leather 

Xác định Độ bền đứt 
Phương pháp Grab 
Determination of Breaking 
strength 
Grab method 

(10 ~ 2000) N ASTM D 2208:2016 

87.  
Xác định Độ bền kéo 
Determination of Tensile Strength 

(10 ~ 2500) 
N/mm² ASTM D 2209:2015 

88.  
Xác định Độ giãn đứt 
Determination of Elongation 

(1 ~ 1000) % ASTM D 2211:2015 

89.  

Xác định Độ bền kéo, độ giãn đứt, 
Độ bền đứt 
Determination of Tensile strength, 
Elongation, Breaking Strength    

Độ bền kéo, độ 
bền đứt/ Tensile 

strength,Breaking 
Strength:  

(2 ~ 500) N/mm² 
Độ giãn 

đứt/Elongation: 
(5 ~ 1000) % 

ISO 3376: 2011 
ISO 20344: 2011 

(Section 6.4.1) 

90.  

Xác định Độ bền kéo, độ giãn đứt, 
Độ bền đứt 
Determination of Tensile strength, 
Elongation, Breaking Strength    

Độ bền kéo, độ 
bền đứt/ Tensile 

strength,Breaking 
Strength:  

(2 ~ 500) N/mm² 
Độ giãn 

đứt/Elongation: 
(5 ~ 1000) % 

SATRA TM 43:2000 

91.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 

giày 
Footwear 

products: uppers 
materials 

Xác định Độ bền kéo, độ giãn đứt, 
Độ bền đứt 
Determination of Tensile strength, 
Elongation, Breaking Strength    

Độ bền kéo, độ 
bền đứt/ Tensile 

strength,Breaking 
Strength:  

 (10 ~ 250)N/mm 
& 

Độ giãn 
đứt/Elongation: 

(5 ~ 1000) % 

SATRA TM 29:2017 

92.  
ISO 17706:2003 

DIN EN 13522:2002 

93.  

Xác định Khả năng chống lại sự 
tách lớp 
Determination of resistance of 
uppers  

(1 ~ 100) N/mm 
ISO 17698:2016 

SATRA  
TM 410:1995 
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94.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 

giày 
Footwear 

products: uppers 
materials   

Xác định Độ bền đường may 
Determination of Seam Strength               

(1 ~ 80) N/mm 

ISO 17697:2016 
(Method B) 

NF EN 13572:2002 
(Method B) 

SATRA TM 180: 
2016 

BS 5131:1980  
(Section 5.13) 

95.  
Xác định độ bền đường may 
Determination of seam strength 

(2 ~ 250) N/mm 
ISO 17697:2016 

(Method A) 
SATRA TM 33:2010 

96.  

Xác định độ căng và độ bền của bề 
mặt 
Phương pháp Ball Burst 
Determination of distension and 
strength of surface 
Ball burst method 

(0,1 ~ 80) kg 
(0,1 ~ 15) mm 

ISO 17693:2004 
SATRA TM 24:2017 

ISO 3379:2015 

97.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu da 

Footwear 
products: Leather 

Xác định Khả năng chống lại sự 
uốn gập 
Determination of Flexing 
Resistance 

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 
Đáng giá trực 
quan/Visual 
assessment 

ISO 5402-1:2017 
ASTM D 6182:2015 

98.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 
giày và lót giày 

Footwear 
products: uppers, 

and lining 
materials 

Xác định Khả năng chống lại sự 
uốn gập 
Determination of Flexing 
Resistance 

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 
Đáng giá trực 
quan/Visual 
assessment 

ISO 17694:2016 
NF EN 13512: 2002 

99.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 

giày 
Footwear 

products: uppers 
materials   

Xác định Khả năng chống lại sự 
uốn gập 
Determination of Flexing 
Resistance 

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 
Đáng giá trực 
quan/Visual 
assessment 

SATRA TM 55:1999 

100.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu da 

Footwear 
products: Leather 

Xác định Khả năng chống lại vết 
gấp và vết nứt (Uốn gấp vật liệu 
mũi giày) 
Determination of Resistance to 
creasing and cracking (Vamp flex) 

(1 ~ 999999) 
Vòng/Cycles 
Đáng giá trực 

quan 
Visual 

assessment 

SATRA TM 25:2018 
ISO 5402-2:2015 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 487 

AFL01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated:     Trang/Page: 16/25 

TT 

Tên sản phẩm,       
vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
/range of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

101.  Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 
giày, lót giày và 

lót đế  
Footwear 

products: uppers, 
lining and insocks 

materials 

Thử nghiệm Khả năng chống lại sự 
mài mòn (Sự mài mòn theo 
phương pháp Martindale) 
Test method for Abrasion 
Resistance (Martindale abrasion 
method) 

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 
Đáng giá trực 

quan 
Visual 

assessment 

EN 13520:2001 

102.  

Thử nghiệm Khả năng chống lại sự 
mài mòn (Sự mài mòn theo 
phương pháp Martindale) 
Test method for Abrasion  
Resistance (Martindale abrasion 
method) 

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 
Đáng giá trực 

quan 
Visual 

assessment 

ISO 20344:2011 
Section 6.12 

103.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 

giày 
Footwear 

products: uppers 
materials 

Thử nghiệm Khả năng chống lại sự 
mài mòn (Sự mài mòn theo 
phương pháp Martindale) 
Test method for Abrasion 
Resistance (Martindale abrasion 
method)   

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 
Đáng giá trực 

quan 
Visual 

assessment 

SATRA TM 31:2014 

104.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu da 

Footwear 
products: Leather 

Thử nghiệm Độ kết dính của lớp 
phủ 
Test for Adhesion of Finish 

(0,5 ~ 100) 
N/10mm ISO 11644:2009 

105.  
Xác định Khả năng chống nước 
Determination of Water Resistance 
(Maeser) 

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 
(0,1 ~ 300) % 

ISO 5403-2:2011 
ASTM D 2099:2014 

106.  
Xác định Khả năng chống nước 
Determination of Water Resistance 
(Maeser) 

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 
(0,1 ~ 300) % 

SATRA TM 34:2009 

107.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu lót 

giày và lót đế  
Footwear 

products: lining 
and insocks 

materials  

Xác định Sự hấp thụ và thoát nước 
Determination of Water 
Absorption and Desorption 

Độ hấp thụ/ 
Absorption: 

(10 ~750) gm/m² 
Độ thoát/ 

Desorption: 
(10 ~ 150) % 

BS EN  
ISO 22649:2016 

(Method A) 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 487 

AFL01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated:     Trang/Page: 17/25 

TT 

Tên sản phẩm,       
vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
/range of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

108.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 

giày 
Footwear 

products: uppers 
materials 

Xác định Độ thấm và hấp thụ hơi 
nước 
Determination of Water Vapor 
Permeability and Absorption 

Độ thấm hơi 
nước/ Water 

Vapor 
Permeability 

(0,1 ~ 50) 
mg/cm²/ hr 
Độ hấp thụ/ 
Absorption: 
(5 ~ 500) % 

SATRA TM 47:2002 

109.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu da 

Footwear 
products: Leather 

Xác định Độ thấm hơi nước 
Determination of Water Vapor 
Permeability 

 
(0,1 ~ 50) 
mg/cm²/ hr 

 

ISO 14268: 2012 

110.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 

giày 
Footwear 

products: uppers 
materials  

Xác định Độ thấm hơi nước 
Determination of Water Vapor 
Permeability 

(0,1 ~ 50) 
mg/cm²/ hr 

ISO 17699:2003 

111.  
Xác định Độ thấm hơi nước 
Determination of Water Vapor 
Permeability 

(0,1 ~ 50) 
mg/cm²/ hr 

ISO 20344:2011, 
Section 6.6 

112.  
Xác định Độ thấm hơi nước 
Determination of Water Vapor 
Permeability 

(0,1 ~ 50) 
mg/cm²/ hr 

SATRA  
TM 172:1993 

113.  
Xác định Độ thấm hơi nước 
Determination of Water Vapor 
Permeability 

(0,1 ~ 50) 
mg/cm²/ hr 

DIN EN 13515:2002 

114.  
Vật liệu bao tay 
Glove materials 

Xác định Độ thấm hơi nước 
Determination of Water Vapor 
Permeability  

(0,1 ~ 50) 
mg/cm²/ hr 

EN 420:2009  
Section 6.3 

115.  
Sản phẩm da 

giày: vật liệu đế 
giày 

Footwear 
products: sole 

materials 

Xác định Khả năng chống lại sự 
mài mòn 
Phương pháp Drum (sử dụng thiết 
bị trống hình trụ quay) 
Determination of abrasion 
resistance 
Drum Method (using a rotating 
cylindrical drum device) 

(1 ~ 1200) mm3 ISO 4649:2010 

116.  (1 ~ 1200) mm3 
SATRA  

TM 174:2016 

117.  (1 ~ 1200) mm3 
DIN EN 12770:2000 

ISO 20871:2018 
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118.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu đế 

giày 
Footwear 

products: sole 
materials 

Đánh giá Khả năng chống lại sự 
uốn gập  
Phương pháp Belt Flexing 
Assessment of the flexing 
resistance  
Belt Flexing method  

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 

Định tính/ 
Qualitative 

SATRA  
TM 133:2017 

119.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu đế 

giày 
Footwear 

products: sole 
materials 

Đánh giá Khả năng chống lại sự 
uốn gập  
Phương pháp Bennewart Flexing 
Assessment of the flexing 
resistance  
Bennewart Flexing method 

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 

Định tính/ 
Qualitative 

ISO 17707:2005 

120.  

Đánh giá Khả năng chống lại sự 
uốn gập  
Phương pháp Bennewart Flexing 
Assessment of the flexing 
resistance  
Bennewart Flexing method 

SATRA  
TM 161:2004 

121.  

Xác định Tỷ trọng 
Phương pháp cân tỷ trọng  
Determination of Density 
Density Balance method 

(0,1 ~ 50) Mg/m3 
ISO 2781:2018 

Method A 

122.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu đế 

giày 
Footwear 

products: sole 
materials 

Đánh giá Khả năng chống lại sự 
uốn gập 
Phương pháp Ross Flexing 
Assessment of the Flexing 
Resistance  
Ross Flexing method 

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 

Định tính/ 
Qualitative 

ISO 4643:1992 
Annex C 

123.  
ISO 5423:1992 

Annex C 

124.  
BS 5131:1991  

Section 2.1 

125.  SATRA TM 60:1992 

126.  
Xác định Độ cứng (Shore A, C, D) 
Determination of Hardness (Shore 
A, C, D) 

10 ~ 90 
(Shore A, C, D) 

ISO 868:2003 

127.  Xác định Độ cứng (Shore A, C, D) 
Determination of Hardness (Shore 
A, C, D) 

10 ~ 90 
(Shore A, C, D) 

ASTM D 2240: 
2015€1 

128.  DIN 53505:2000 
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129.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu đế 

giày 
Footwear 

products: sole 
materials 

Xác định Độ cứng (Shore A, C, D) 
Determination of Hardness (Shore 
A, C, D) 

10 ~ 90 
(Shore A, C, D) 

SATRA  
TM 205:2017 

130.  

Sản phẩm da 
giày: giày thành 

phẩm  
Footwear 

products: finished 
shoes 

Xác định Độ bám dính của đế giày 
Evaluation of sole adhesion 

(1 ~ 80) N/mm 

BS 5131:1978, 
Section 5.4 

ISO 17708:2018 
SATRA TM 

411:1992 
ISO 20344:2011, 

Section 5.2 

131.  

Sản phẩm da 
giày: giày thành 

phẩm  
Footwear 

products: finished 
shoes 

Đánh giá sự Uốn gập 
Assessment of Flexing 

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 
Đánh giá trực 

quan 
Visual 

assessment 

SATRA TM 92:2016 

132.  
Xác định Độ thấm nước 
Determination of Water 
Penetration 

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 
Đánh giá trực 

quan 
Visual 

assessment 

SATRA TM 77:2017 

133.  Thử Độ kết dính của mũi và gót 
giày 
Test for Adhesion of Stuck-On and 
Moulded-On Soles – Toe/Heel 

(1 ~ 100) kg 
Đánh giá trực 

quan 
Visual 

assessment 

SATRA  
TM 404:1992 

134.  BS 5131 Section 
5.1:1990 

135.  Phụ kiện ngành 
da giày: móc 

khóa giày 
Footwear 

accessories: 
Buckle 

Thử Độ bền của dây quai và móc 
khóa 
Test for Strength of Strap & 
Buckle Attachment/Strength of 
Buckle Fastening Assemblies          

(10 ~ 1000) N 

SATRA  
TM 181:2017 

136.  
SATRA  

TM 151:1999 

137.  BS 5131:1981 
Section 5.11 
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138.  

Phụ kiện ngành 
da giày: móc 

khóa giày 
Footwear 

accessories: 
Buckle 

Xác định Độ bền của móc khóa 
Phương pháp uốn cong tại 3 điểm 
Determination of Breaking force of 
buckles 
Three-point bending method 

(2 ~ 2000) N 
SATRA  

TM 141:1994 

139.  

Phụ kiện ngành 
da giày: dây giày 

Footwear 
accessories:  
shoes laces 

Xác định Độ bền đứt 
Determination of Breaking 
Strength 

(10 ~ 2000) N 
ISO 2023: 1994 

Annex C 

140.  
Xác định Độ bền đứt 
Determination of Breaking 
Strength 

(10 ~ 2000) N 
BS 5131:1991 

Section 3.7 

141.  
Xác định Độ bền đứt 
Determination of Breaking 
Strength 

(10 ~ 2000) N SATRA TM 94:2018 

142.  

Xác định Khả năng chống lại sự 
mài mòn (Sự mài mòn dây giày) 
Determination of Abrasion 
Resistance (Lace to Lace-Lace 
Abrasion) 

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 
Đánh giá trực 

quan 
Visual 

assessment 

ISO 2023:1994 
Annex B 

143.  

Phụ kiện ngành 
da giày: dây giày 

Footwear 
accessories:  
shoes laces 

Xác định Khả năng chống lại sự 
mài mòn (Sự mài mòn dây giày) 
Determination of Abrasion 
Resistance (Lace to Lace-Lace 
Abrasion) 

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 
Đánh giá trực 

quan 
Visual 

assessment 

ISO 22774:2004 

144.  

Xác định Khả năng chống lại sự 
mài mòn (Sự mài mòn dây giày) 
Determination of Abrasion 
Resistance (Lace to Lace-Lace 
Abrasion) 

(1 ~ 999999) 
Vòng/ Cycles 
Đánh giá trực 

quan 
Visual 

assessment 

SATRA  
TM 154:2018 

145.  

Xác định Độ bền gắn của đầu bọc 
dây giày 
Determination of the attachment 
strength of a tag to a shoe lace 

(2 ~ 2000) N 
SATRA  

TM 175:1995 
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146.  

Phụ kiện ngành 
da giày: dây giày 

Footwear 
accessories: shoes 

laces 

Xác định khả năng chống trượt của 
dây buộc 
Determination of the resistance to 
slipping of a tied cord 

(2 ~ 2000) N 
SATRA  

TM 195:2004 

147.  

Sản phẩm da 
giày: giày thành 

phẩm 
Footwear 
products:  

finished shoes  

Xác định Độ bền mắt cáo và các 
dạng khóa có dây buộc 
Determination of Strength of eyelet 
facings and other laced fastenings (2 ~ 2000) N 

SATRA  
TM 149:1999 

148.  
Xác định Độ bền của mắt cáo 
Determination of Attachment 
strength of eyelets 

SATRA  
TM 150:1999 

149.  
Xác định Độ bền liên kết gót giày 
Determination of Heel attachment 

(2 ~ 2000) N 

ISO 22650:2018 

150.  
SATRA  

TM 113:1996 

151.  

Xác định Độ bền liên kết đế gót 
giày 
Determination of Top Piece 
Attachment 

(2 ~ 2000) N 
SATRA  

TM 108:1992 

152.  
Xác định Độ bền của nơ trang trí 
Determination of Attachment 
Strength of Decorative Bows 

(2 ~ 2000) N 
SATRA  

TM 117:1992 

153.  

Xác định Độ bền quai kẹp của giày 
sandal kẹp ngón 
Determination of Strength of 
Sandal Toe Posts 

(2 ~ 2000) N 
SATRA  

TM 118:1992 

154.  

Xác định Độ bền liên kết dây quai 
và đế giày 
Determination of Attachment 
strength of straps and nailed or 
Stapled Uppers 

(2 ~ 2000) N 
SATRA  

TM 120:2001 

155.  
Sản phẩm da 

giày: vật liệu đế 
giày 

Footwear 
products: sole 

materials 

Xác định Độ bền xé rách theo 
đường cắt 
Determination of Split Tear 
Strength 

(2 ~ 2000) N 
SATRA  

TM 65:2015 

156.  
Xác định Độ bền xé rách 
Determination of Tear Strength 

(2 ~ 250) N/mm 
ISO 34-1:2015 

Method A 
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157.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu đế 

giày 
Footwear 

products: sole 
materials 

Xác định Độ bền kéo 
Determination of Tensile Strength 

(2 ~ 250) N/mm² 
Độ bền kéo 

Tensile Strength 
& 

Độ giãn đứt 
Elongation 

(1 ~ 1500) % 

ISO 37:2011 

158.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 

giày 
Footwear 

products: uppers 
materials 

Xác định tốc độ thấm nước 
Determination of the rate of 
absorption of water (Capillary 
action (wicking)) 

(1 ~ 90) mm 
SATRA  

TM 305:1998 

159.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu da 

Footwear 
products: Leather 

Xác định tốc độ thấm nước 
Determination of the rate of 
absorption of water (Capillary 
action (wicking)) 

(1 ~ 90) mm ISO 19074:2015 

160.  

Phụ kiện ngành 
da giày: vật liệu 

kim loại 
Footwear 

accessories: 
Metal materials 

Thử nghiệm Khả năng chống lại sự 
ăn mòn 
Corrosion Resistance Test 

Định tính 
Qualitative 
Cấp: 1 ~ 5 

Grade: 1 ~ 5 

SATRA  
TM 310: 1992 

Method 2 
ISO 22775:2004 

Method 2 

161.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 

giày  
Footwear 

products: uppers 
materials 

Xác định Độ bền màu ma sát 
Phương pháp Crocking 
Determination of Color Fastness 
Crocking method 

Cấp: 1 ~ 5 
Grade: 1 ~ 5 

Định tính 
Qualitative 

SATRA  
TM 167:2017 

162.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 
giày, lót giày và 

lót đế  
Footwear 

products: uppers, 
lining and insocks 

materials 

Xác định Độ bền màu ma sát 
Phương pháp Crocking 
Determination of Color Fastness 
Crocking method 

Cấp: 1 ~ 5 
Grade: 1 ~ 5 

Định tính 
Qualitative 

ISO 17700:2019 
Method C 

163.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu da 

Footwear 
products: Leather 

Xác định Độ bền màu ma sát 
Phương pháp Crocking 
Determination of Color Fastness 
Crocking method 

Cấp: 1 ~ 5 
Grade: 1 ~ 5 

Định tính 
Qualitative 

BS EN  
ISO 20433:2012 

ASTM D 5053:2003 
(Reapproved 2015) 
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164.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 
giày, lót giày và 

lót đế  
Footwear 

products: uppers, 
lining and insocks 

materials 

Xác định Độ bền màu ma sát 
Phương pháp Crocking 
Determination of Color Fastness 
Crocking method 

Cấp: 1 ~ 5 
Grade: 1 ~ 5 

Định tính 
Qualitative 

ISO 17700:2019 
Method A 
SATRA  

TM 173:1995 

165.  
Sản phẩm da 

giày: vật liệu da 
Footwear 

products: Leather 

Xác định Độ bền màu ma sát 
Phương pháp Crocking 
Determination of Color Fastness 
Crocking method 

ISO 11640:2018 

166.  
Thử Độ bền màu với mồ hôi 
Tests for colour fastness to 
perspiration 

Cấp: 1 ~ 5 
Grade: 1 ~ 5 

Định tính 
Qualitative 

ISO 11641:2012 

167.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 

giày  
Footwear 

Thử Độ bền màu với mồ hôi 
Tests for colour fastness to 
perspiration 

Cấp: 1 ~ 5 
Grade: 1 ~ 5 

Định tính 
Qualitative 

ISO 17700: 2019 
(Method D) 

168.  
Thử Độ bền màu với mồ hôi 
Tests for colour fastness to 
perspiration 

Cấp: 1 ~ 5 
Grade: 1 ~ 5 

Định tính 
Qualitative 

SATRA  
TM 335:2018 

169.  
Thử Độ bền màu với nước 
Test for Color Fastness to Water  

Cấp: 1 ~ 5 
Grade: 1 ~ 5 

Định tính 
Qualitative 

ISO 11642:2012 
SATRA  

TM 335:2018 

170.  
Thử Độ bền màu với nước 
Test for Color Fastness to Water 

Cấp: 1 ~ 5 
Grade: 1 ~ 5 

Định tính 
Qualitative 

SATRA  
TM 185:1995 

ISO 15700:1998 

171.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu da 

Footwear 
products: Leather 

Đánh giá Độ lem màu sang vật liệu 
polymeric 
Assessment of Color Fastness to 
migration into polymeric material 

Cấp: 1 ~ 5 
Grade: 1 ~ 5 

Định tính 
Qualitative 

ISO 15701:2015 
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172.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 
giày và đế giày 

Footwear 
products: uppers, 
and sole materials  

Thử Độ bền màu với ánh sáng từ 
đèn Xenon Arc 
Test for Color Fastness to Light 
from a Xenon Arc 

Cấp: 1 ~ 5 
Grade: 1 ~ 5 

Định tính 
Qualitative 

SATRA  
TM 160:1992 

173.  
Sản phẩm da 

giày: vật liệu da 
Footwear 

products: Leather 

Đánh giá Khả năng chống lại sự 
bong tróc và tách lớp của lớp màng 
thành phẩm 
Assessment of Resistance of finish 
film to Peeling and Delamination 

Định tính 
Qualitative 

Đánh giá trực 
quan 

Visual 
Assessment 

SATRA  
TM 148:1997 

174.  

Thử Độ bền màu với sự lão hóa 
nhanh  
Test for Color fastness to change 
in color with accelerated ageing 

Đánh giá trực 
quan 

Visual 
assessment 

ISO 17228:2015 

175.  

Vật liệu giày: mũ 
giày, đế giày và 

phụ kiện 
Material of shoes: 
uppers, soles and 

accessories 

Đánh giá sự lão hóa của vật liệu  
Evaluation the Ageing of materials 

Đánh giá trực 
quan 

Visual 
assessment 

DIN EN 12749:1999 

176.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu đế 

giày  
Footwear 

products: sole 
materials 

Đánh giá sự thủy phân của vật liệu 
Evaluation the hydrolysis of 
materials 

Định tính 
Qualitative 

Đánh giá trực 
quan 

Visual 
Assessment 

1 giờ đến 28 ngày 
1 hour to 28 days 

SATRA  
TM 344:1995 

177.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu đế 

giày 
Footwear 

products: sole 
materials 

Đánh giá độ ẩm mốc của vật liệu  
Evaluation the blooming of 
material 

Định tính 
Qualitative 

Đánh giá trực 
quan 

Visual 
Assessment 

1 giờ đến 28 ngày 
1 hour to 28 days 

SATRA  
TM 361:2010 
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Giới hạn định 
lượng/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 
/range of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

178.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 
giày, lót giày và 

lót đế  
Footwear 

products: uppers, 
lining and insocks 

materials 

Đánh giá sự di chuyển màu của vật 
liệu  
Evaluation the Colour migration 
of materials 

Đánh giá trực 
quan 

Visual 
assessment 

ISO 17701:2016  

179.  

Sản phẩm da 
giày: vật liệu mũ 

giày  
Footwear 

products: uppers 
materials 

Xác định khả năng chống thấm 
nước và dầu 
Determination of Water and oil 
repellence 

 
SATRA TM201:1999 

 Method A  

 
Ghi chú / Note: 

- EN: Tiêu chuẩn châu Âu/ European standard 
- ASTM: Tiêu chuẩn hiệp hội vật liệu và thử nghiệm Hoa Kỳ/ American Society for Testing and   

Materials 
- CPSC: Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ/ Consumer product safety commission 

(United States) 
- CPSIA:  Đạo luật cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng (Hoa Kỳ)/ Consumer Product Safety 

Improvement Act (United States) 
- ISO: Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá / International Organization for Standardization 
- AS/NZS: Tiêu chuẩn Úc/ Newzealand/ Australian/ New Zealand Standard 
- GB/T: Tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc/ Chinese National Standards 
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnamese National Standards 

 
 
 
 
 
 
 
 


